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ART: Tratamento Restaurador Atraumático
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Dentição Decídua

Indicações clínicas
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Dentição Permanente

• Restaurações definitivas de classe III e V

• Restaurações provisórias de longa duração

• Base sob restaurações

• Selantes de fóssulas e fissuras

• Cimentação de bandas ortodônticas

• Cimentação de peças indiretas

Indicações clínicas
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§ Liberação de flúor e adesão química à estrutura dentária

§ A maior liberação de flúor acontece nas primeiras 24 horas

com diminuição posterior significativa.

§ União química à estrutura dentária é proveniente da

quelação dos grupos carboxílicos dos poliácidos com o cálcio

existente na apatita do esmalte e da dentina.

Mensagens chave

Propriedades
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§ Os CIVs convencionais são altamente sensíveis à perda ou

sorção de água nas primeiras 24 horas após sua inserção na

cavidade bucal.

§ Baixa resistência ao desgaste quando submetido a cargas

oclusais.

Mensagens chave

Limitações
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