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MATERIAIS PARA PADRÃO DE FUNDIÇÃO
Parte 2: 

• Requisitos principais 

(fluxo convencional e parcialmente digital)
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Adaptação precisa às paredes do remanescente dentário a 
ser substituído (normalmente copiadas pelo modelo)

Estabillidade morfológica

Remoção completa do interior do molde de revestimento

Facilidade de trabalho

Requisitos principais (fluxo convencional)
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Requisitos principais (fluxo convencional)
Adaptação precisa às paredes do remanescente dentário a ser substituído (modelo)

Fotos gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Paulo Cézar Simamoto Júnior
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Estabilidade

Sempre desejável porque evita distorções

Requisitos principais (fluxo convencional)

Estabilidade morfológica
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A sua falta pode ser aproveitada para 
compensar a contração da liga sólida 

Estabilidade

Requisitos principais (fluxo convencional)

Estabilidade morfológica
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Liga metálica liquefeita

Padrão de cera Padrão de cera incluído Espaço após a 
eliminação da cera

Liga metálica após solidificação

Neves FD, 2003
Resultado (Cenário ideal) =

Requisitos principais (fluxo convencional)

Estabilidade morfológica X Estabilidade dimensional
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=

Liga metálica liquefeita

Padrão de cera Padrão de cera incluído Espaço após a 
eliminação da cera

Contração da liga metálica 
após solidificação

Neves FD, 2003
Resultado (Cenário real)

Requisitos principais (fluxo convencional)

Estabilidade morfológica X Estabilidade dimensional
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Requisitos principais (fluxo convencional)

Remoção completa do interior do molde

Fotos gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Paulo Cézar Simamoto Júnior
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Requisitos principais (fluxo convencional)

Remoção completa do interior do molde

Fotos gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Paulo Cézar Simamoto Júnior
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Requisitos principais (fluxo convencional)

Facilidade de trabalho: cor contrastante e escultura 

Fotos gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Paulo Cézar Simamoto Júnior
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Requisitos principais (fluxo convencional)

Facilidade de trabalho: admissão de acréscimos 

Fotos gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Paulo Cézar Simamoto Júnior
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Requisitos principais (fluxo convencional)

Facilidade de trabalho: resistência mecânica

https://docplayer.com.br/79331531-Nucleos-uni-e-multirradiculares.html
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Fresagem / impressão precisa

Fresagem / impressão eficiente

Remoção completa do interior do molde de revestimento

Requisitos principais (fluxo parcialmente digital)
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Discos de cera

Discos de resina (PMMA)

Fresagem eficiente (tempo reduzido para obtenção do padrão)

Queima sem deixar resíduos
Permite escultura e ajustes

Resistência mecânica e precisão de fresagem

Resíduos: < 0.05% (2h / 500 ºC)

Requisitos principais (fluxo parcialmente digital)
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Requisitos principais (fluxo parcialmente digital)

Fotos gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Fresagem / Impressão precisa e eficiente
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Requisitos principais (fluxo parcialmente digital)

Remoção completa do interior do molde de revestimento
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https://docplayer.com.br/79331531-Nucleos-uni-e-multirradiculares.html

