
4/13/2021

1

Propriedades dos materiais para 
capeamento pulpar

1.Tempo de trabalho/tempo de presa

2.Solubilidade

3.Liberação de íons (bioatividade)

4.Propriedades mecânicas

Liberação de íons cálcio
(Bioatividade)

Natale et al., Int Endo J 2014 

MTA Ca(OH)2, duas pastas


