
07/04/2021

1

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

Parte 2

Marina Roscoe

DEPARTAMENTO DE BIOMATERIAIS E BIOLOGIA ORAL 
Disciplina: Biomateriais para uso direto

1

Liberação de flúor

Propriedades

2

Reação de curto prazo
Rápida dissolução de íons na solução

Difusão sustentada de íons através do cimento

Reação gradual

Wiegand A, Buchalla W, Attin T. Review on fluoride-releasing restorative materials--fluoride release and uptake
characteristics, antibacterial activity and influence on caries formation. Dent Mater. 2007 Mar;23(3):343-62. 

Propriedades
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Attar N, Onen A. Fluoride release and uptake characteristics of aesthetic restorative materials. J Oral 
Rehabil. 2002 Aug;29(8):791-8.

Propriedades
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Propriedades

5

Ácido Poliacrílico
HH

Cálcio
Ca10(PO4)6(OH)2

Nicholson JW. Maturation processes in glass-ionomer dental cements. Acta Biomater Odontol Scand. 2018 Jul
31;4(1):63-71. 

Propriedades

Adesividade

6
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Poliácido

COO-
COO- COO-

Ca2+ Ligações 
Iônicas

Esmalte e Dentina

Nicholson JW. Maturation processes in glass-ionomer
dental cements. Acta Biomater Odontol Scand. 2018.

Propriedades

Vedamento marginal

Adesividade

Ligações 
Iônicas Ca2+

7

Esmalte Dentina

95% - Componentes inorgânicos 
4% - Água 
1% - Matriz orgânica 

50% - Componentes inorgânicos 
20% - Água 
30% - Matriz orgânica 

Propriedades

8

Requisitos para boa adesividade ao dente:

§ Limpeza da superfície dentária
§ Brilho do cimento:
Radicais carboxílicos disponíveis para se ligarem ao dente.

Propriedades

Fonseca, RBFonseca, RB
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Material Coef. Exp. Térm α (ºC -1)  
Esmalte 11,4
Dentina 8,3

CIV conv. 8 – 13

Lambrechts et al., 1987;  Wilson, Mc Lean, 1988 e Mitra, Conway, 1994.

Propriedades

Expansão térmica

10

CIV 
Convencional

Baixas propriedades
mecânicas

EstéticaSinérise
Embebição

Cimento de Ionômero de vidro

Limitações

11

Estética
Limitações

12
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§ Opacidade
§ Indisponibilidade de cores
§ Rugosidade superficial

§ Porosidade

Limitações

13

Sinérise
Embebição

Limitações

14

Presa Inicial: 3 a 8 minutos

Presa Final: 24 horas

Sinérise & Embebição

Limitações

15
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Vaselina, verniz cavitário, adesivo, esmalte
de unhas incolor e selante de superfície.

Limitações

16

Propriedades Mecânicas

Limitações

17

Resistência à compressão

300 – 450 MPa 210 – 340 MPa

Limitações

Bresciani et al., J Appl Oral Sci. 2004 Dec;12(4):344-8.
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Cimento de Ionômero de Vidro Modificado 
por Resina

Comitê Inglês de 
pesquisa em

Materiais Dentários

Prioridade: 
Aprimoramento do 
cimento de silicato

1965

1968

1960

1960

Estudos
iniciais

Avaliação clínica: 
John McLean 

(limitação: tempo 
de trabalho)

1969

1970

Outras
aplicações

clínicasMaterial aceito
clinicamente
(limitação: 

translucidez)

1960

Vidro de 
aluminosilicato
contendo CaF2

“ASPA”
AluminoSilicate
PolyAcrylic acid

1990

CIV 
modificado
por resina

Resinas Compostas

Limitações

19

Pó Líquido
CaF2 Água
SiO2 Ácido poliacrílico

Al2O3
Ácido tartárico
Ácido itacônico

CIV Modificado por Resina

Monômero resinoso (HEMA)
Iniciadores da polimerização

Partículas de reforço

Limitações

20

Convencional X Modificado por resina 

Sinérise e 
embebição

Estética

Vantagens e Desvantagens

Liberação de 
flúor

Propriedades 
mecânicas

Limitações

Contração de 
polimerizaçãoControle do 

tempo de presa

21


