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1. Introdução geral e tipos de corrosão

3. Tipos de corrosão eletroquímica na cavidade bucal

4. Consequências clínicas e proteção contra a corrosão

2. Corrosão eletroquímica

Corrosão de ligas metálicas
Mecanismos e implicações clínicas
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Corrosão no meio bucal
Consequências clínicas indesejáveis

ASPECTO VISUAL

Perda de brilho Manchamento Aumento da rugosidade superficial
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Corrosão no meio bucal
Consequências clínicas indesejáveis

ASPECTO VISUAL
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Corrosão no meio bucal
Consequências clínicas indesejáveis

Efeitos locais
Efeitos sistêmicos

Alergia, manchamento (tatuagem)
Acúmulo de metais pesados

BIOCOMPATIBILIDADE
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Dermatite de contato em decorrência do uso da tala do aparelho extrabucal. 

Fonte: Menezes et al., 1997).
Reação inflamatória causada por aparelho de contenção ortodôntica

(composição solda - 50% prata/ 20% cobre / 28% zinco / 2% níquel) 
Fonte: Bishara, 1995

Ligas metálicas – Reações adversas: 

Corrosão no meio bucal
Consequências clínicas indesejáveis

6



06/08/2021

2

Corrosão no meio bucal
Consequências clínicas

Incômodo pulpar transitório
Contato direto entre restaurações de ligas metálicas diferentes envolvidas pela saliva

CHOQUE GALVÂNICO
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Corrosão no meio bucal
Consequências clínicas

Defeitos resultantes da perda de estrutura

PROPRIEDADES MECÂNICAS
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Corrosão no meio bucal
Situações em que a corrosão de ligas metálicas é desejável

Camada passivadora

Ligas metálicas
(Ni-Cr, C0-Cr, Ti, Ti-Al-V) Elevada resistência à corrosão no meio bucal 

Camada de óxidos nanométrica aderida à superfície metálica

Torna o metal menos reativo, evitando corrosão adicional
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Corrosão no meio bucal
Situações em que a corrosão de ligas metálicas é desejável

Autovedamento
Produtos insolúveis de corrosão acumulam ao longo da interface e promovem o 

autovedamento da restauração de amálgama.
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Cuidados práticos para evitar a corrosão

Cirurgião-dentista Técnico em prótese dentária
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Cuidados práticos para evitar a corrosão

Cirurgião-dentista

Higiene do paciente;

Polimento da peça após ajustes;

Uso de muitas ligas diferentes no mesmo paciente;

Amálgama: utilizar ligas com altos teores de Cu e Ag.
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Altamente nobres Nobres Não-nobres

Camada passivadora
(Ni-Cr, C0-Cr, Ti, Ti-Al-V) 

Metais nobres: ouro, platina ou paládio

25% - 60% em peso de 
metais nobres

40%: ouro 
> 60%: metais nobres

Seleção das ligas metálicas

Cuidados práticos para evitar a corrosão

Técnico em prótese dentária
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Cuidados práticos para evitar a corrosão

Técnico em prótese dentária

Seleção das ligas metálicas; 

Resfriamento lento: evita microestruturas segregadas;

Tratamento térmico para alívio de tensões.
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