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Propriedades mecânicas
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Natale et al., Int Endo J 2014 

Ca(OH)2 e MTA têm baixas propriedades

mecânicas: utilizar a menor espessura possível e

somente no local mais profundo da cavidade.

MTA versus Ca(OH)2 na clínica

J Endo 2015 

•13 estudos comparando MTA e hidróxido de cálcio

•1209 dentes

variável razão de probabilidade MTA : HC

sucesso (ausência de sintomatologia) 2,61

ausência de resposta inflamatória 4,56

formação de ponte de dentina 3,56

MTA versus Ca(OH)2 na clínica

Dental Cremer

• Dycal (Dentsply): R$ 92,90 (dezenas de aplicações)

• MTA (Angelus): R$ 266,23 (0,28 g, 2 aplicações)

• Theracal (Bisco): R$ 216,00 (1g)

• Biodentine (Septodont): R$ 444,90 (5 aplicações)


