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Estrutura da aula:
Fundamentos introdutórios

Fluxos de trabalhos

Requisitos principais

Ceras para padrão de fundição

Resinas acrílicas especiais

Mensagens chave

Agradecimentos

Parte 1

Parte 3

Parte 2

Parte 4
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MATERIAIS PARA PADRÃO DE FUNDIÇÃO
Parte 1: 

• Fundamentos introdutórios e fluxos de trabalho
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Fundamentos introdutórios

Diagnóstico

Plano de tratamento

Propriedades e indicações dos materiais
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Por que estudar materiais para padrão?

Fundamentos introdutórios

Fotos gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Paulo Cézar Simamoto Júnior
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Fluxos de trabalho

Fundamentos introdutórios

Convencional Parcialmente digital Totalmente digital
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Modelo físico

Construção 
do 

padrão de fundição

Inclusão 
no 

cilindro de revestimento

Eliminação 
do 

padrão

Injeção 
do

material 

Fabricação da restauração 
(metálica ou cerâmica)

Fluxo de trabalho: Convencional
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Fluxo de trabalho: Convencional

Modelo físico

Construção 
do 

padrão de fundição

Inclusão 
no 

cilindro de revestimento

Eliminação 
do 

padrão

Injeção 
do

material 

Fabricação da restauração 
(metálica ou cerâmica)
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Fluxo de trabalho: Parcialmente digital

Por adição 
(impressão)

Modelo digital

Construção 
do 

padrão digitalmente 
(CAD)

Fabricação do padrão 
(Cera ou resina)

Inclusão 
no 

cilindro de revestimento

Eliminação 
do 

padrão

Injeção 
do

material 

Fabricação da 
restauração 

(metálica ou cerâmica)

Por subtração (CAM) 
Por adição (Impressão 3D)

• Técnicas subtrativas

• Técnicas aditivas
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Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Caso clínico inicial
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Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Preparo dos dentes
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Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Impressão do modelo digital
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Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Fabricação do padrão em resina (técnica aditiva)

13

Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Inclusão do padrão cilindro de revestimento
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Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Fabricação da restauração cerâmica (por injeção)
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Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Finalização da restauração cerâmica (maquiagem)
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Modelo digital

Construção 
da 

restauração digital       
(CAD)

Fabricação                  
da 

restauração 
(cerâmica ou metálica)

Por subtração 
(CAM) 

Por adição 
(impressão 3D)

Fluxo de trabalho: Totalmente digital

Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 
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Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Caso clínico inicial
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Caso gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Júlio Nogueira Luz 

Fabricação da restauração cerâmica

19

Modelo físico

Construção 
do 

padrão de fundição

Inclusão 
no 

cilindro de revestimento

Eliminação 
do 

padrão

Injeção 
do

material 

Fabricação da restauração 
(metálica ou cerâmica)

Modelo digital

Construção 
da 

restauração digital       
(CAD)

Fabricação da restauração 
(cerâmica ou metálica)

Modelo digital

Construção 
do 

padrão digitalmente 
(CAD)

Fabricação do padrão 
(Cera ou resina)

Inclusão 
no 

cilindro de revestimento

Eliminação 
do 

padrão

Injeção 
do

material 

Fabricação da 
restauração 

(metálica ou cerâmica)

Fluxos de trabalho: Overview comparativo
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Fluxos de trabalho: Overview comparativo

Convencional: 6 passos 

Parcialmente digital: 7 passos 

Totalmente digital: 3 passos 
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Fluxos de trabalho: Overview comparativo

TEMPO

DEPRECIAÇÃO 
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